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Campus: Nova Suica

Disciplina: Laboratorio de Tecnologia dos Pavimentos Cddigo: GOOLTECP.01

Inicio: 03/2024

Carga Horaria: Total: 60 horas/aula Semanal: 04 horas/aula Créditos: 04
Natureza: Prética

Area de Formacao - DCN: Profissionalizante

Competéncias/habilidades a serem desenvolvidas

C02 - Analisar e compreender os fendmenos fisicos e quimicos por meio de modelos
simbolicos, fisicos e outros, verificados e validados por experimentacdo

CO3 - Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos, componentes ou processos
C14 - Projetar, executar e fiscalizar a construcdo de infraestrutura de transporte

Departamento ofertante da disciplina: Departamento de Engenharia de Transportes

Ementa

Introducgdo a realizagdo dos ensaios: normas de ensaio, metodologia e equipamentos. Propriedades
dos materiais do revestimento, da base, sub-base e refor¢co do subleito. Ligantes asfalticos.
Agregados. Misturas: usinadas, in situ e recicladas. Dosagem dos diferentes tipos de revestimentos.
Propriedades mecanicas das misturas asfalticas.

Curso(s) Periodo Eixo Obrigatoria| Optativa

Engenharia de Transportes 7° Geotecnia de Vias de Transporte X

Interdisciplinaridades

Pré-requisitos Correquisitos

Mecénica dos Solos (GOOMESQ0.01) | Laboratério
de Mecénica dos Solos (GOOLMS00.01)

Tecnologia dos Pavimentos (GOOTECP0.01)

Objetivo
(a disciplina devera possibilitar ao estudante)
Analisar e compreender os fendmenos fisicos e quimicos por meio de modelos
simbolicos, fisicos e outros, verificados e validados por experimentagédo
2 |Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos, componentes ou processos
3 |Projetar, executar e fiscalizar a construcdo de infraestrutura de transporte
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Unidades de ensino Carga-horaria |
Horas-aula
1 |Coleta de amostra de misturas betuminosas pavimentacdo 04
2 |Agregados - Anélise granulométrica 04
3 |Agregados — determinacdo da abrasdo “Los Angeles” 04
4 |Agregado graudo - adesividade a ligante betuminoso 04
5 |Determinacéo do teor de betume 04
6 |Determinacdo dos pontos de fulgor 04
7 |Materiais betuminosos - Determinacdo da ductilidade 04
8 |Determinagdo do ponto de amolecimento 04
9 |Determinacdo da viscosidade Saybol-Furol 04
10 |Material betuminoso - determinagéo da penetragio 04
11 Misturas Betuminosas a quente - ensaio Marshall 04
Pavimentacdo asfaltica - Misturas asfalticas — determinacdo da resisténcia a
12 x .~ ) . 04
tracdo por compressdo diametral — Método de ensaio.
13 Moldagem e cura de corpos-de-prova cilindricos ou prismaticos de 04
concreto.
14 Concreto- Preparacdo das bases dos corpos-de-prova e testemunhos 04
cilindricos para ensaio de compressao
15 Concretq — determinagdo da resisténcia a tracdo na flexdo em corpos-de- 04
prova prismaticos
Total 60

Bibliografia Basica

BERNUCCI, Liedi Bariani; MOTTA, Laura Maria Goretti; CERATTI, Jorge Augusto Pereira; SOARES,
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Paulo: PINI, 2014. 378 p., il. Inclui bibliografia. ISBN 9788572662987 (broch.).
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